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Variotime Bite Lieto$anas instrukcija @

Skenéjams polivinila siloksans, kas paredzéets sakodiena nospieduma nonemsanai, augstas pakapes cietiba,
mutes dobuma jatur loti Tsu bridi.

Apraksts

Variotime Bite ir polivinila siloksana saistviela ar |oti augstas pakapes galigo Sora D cietibu — 40. Tas virsmas 1pasibas un pilnveidota krasa |auj to optiski
ierakstit CAD/CAM sistémas, lai atainotu antagonistus. Variotime Bite var skenét ar Kulzer skeneri un daudzam citam CAD/CAM sistémam. Materials
atbilst specifikacijam, kas noraditas DIN 13903.

Izmanto$ana

¢ Standarta sakodiena nospieduma nonemsana sakodiena beigu pozicija
¢ Antagonistu ataino$ana

¢ Sakodiena daksu parklasana

¢ Galvenais materials adatas gala nospieduma nonemsanai

¢ Nelielu modelu segmentu izveide

LietoSanas instrukcija

Pirms lietosanas, ludzu, vizuali parbaudiet, vai nav bojajumu. Nelietojiet bojatus produktus. Maisitaja uzgali un sakodiena nospieduma nonemsanas
uzgali paredzéti tikai vienreiz€jai lietosanai. Lai novérstu savstarpéjas inficésanas risku, izstradajumus, kuri paredzgti vienreizéjai lietosanai, péc pirmas
lieto$anas reizes ir jaizmet.

Pirms maisi$anas uzgala pievienoSanas izspiediet nedaudz materiala no 50 ml kasetnes. Péc lietoSanas atstajiet maisiS8anas uzgali pievienotu kasetnei,
lai ta bUtu noslégta. Pirms nakamas lietosanas reizes nonemiet maisiS8anas uzgali un pievienojiet jaunu uzgali.

Ja sakodiena nospieduma nonemsanas polivinila siloksana materials saskaras ar lateksa cimdiem, retrakcijas Skidumu vai tikko ievietotu kompozito
plombu, var mainities sacietéSanas process.

glabats ledusskapl, var pagarinat darbibas laiku, bet augstakas temperaturas — saisinat to.

Sacietéjis polivinila siloksana materials ir izturigs pret kimiskam vielam Drébém saskaroties ar vél nesacietéjuSu materialu, var rasties neizmazgajami
traipi.

Variotime Bite tiek izmantots ar zalo maisitaja uzgali (1:1). To var arf lietot kopa ar sakodiena nospieduma nonemsanas uzgali.

Tehniskie dati

Darbibas laiks*' Minimalais laiks turésanai
Krasa = mutes dobuma*? HD cietiba Sora D cietiba Sora A cietiba
[min:s] L
[min:s]
Lavandas 0:30 0:30 78 40 =94

*1 Darbibas kopéjais laiks (ieskaitot maisi$anu) 23°C (73°F) temperatiira; samazinas lidz 20 sekundém mutes dobuma temperatiira 35°C (95°F)
*2 Minimalais laiks, cik ilgi sakodiena nospieduma nonemsanas materialam jaatrodas aizvérta mutes dobuma.

Sniegtie dati atbilst mlsu labakajam zinaSanam un ir pamatoti uz iek$&jo parbauzu rezultatiem.

Dezinfekcija

Variotime Bite var apstradat ar Gdeni saturo$u natrija hipohlorita skidumu (5,25 %, lidz 10 minatém*). Apstrade neietekmé materiala virsmu un izmérus.
*DGZMK 3/93 V1.0)

Izmantojot citus silikonam piemeérotus dezinfekcijas lldzek|u SKidumus, ievérojiet razotaja noradijumus par dezinfekciju un apstradi.

Glabasanas apstakli
Neglabajiet temperatura, kas augstaka par 25°C (77°F)! Neizmantojiet pec deriguma termina beigam (skatiet uz iepakojuma eso$o informaciju).

Bridinajumi un drosSibas instrukcijas

Ja materials nok|ust acis, vairakas minutes skalojiet tas ar bagatigu tdens daudzumu. Ja simptomi neizzud, konsultéjieties ar arstu.

Neieelpojiet, nenorijiet, neédiet to. Ja péc nospieduma nonemsanas materiala norisanas rodas veselibas problémas, nekavéjoties sazinieties ar arstu.
Retos gadijumos var rasties zarnu aizsprostojumi. Ja produkts tiek ieelpots, nekavéjoties sazinieties ar arstu.

Neatstajiet materiala parpalikumus mutes dobuma vai rievas.

Variotime Bite nedrikst izmantot parastu nospiedumu nonemsanai, jo galigas cietibas dél to ir griti iznemt no mutes. Var rasties vajadziba veikt nepare-
dzétu zobu izrausanu.

Produkta lieto$ana jutigiem cilvékiem var izraisit alergiskas reakcijas.

Paredzéts lietot tikai kvalificétam stomatologiskam personalam.

Teksta parskati$anas datums: 2013-07

Variotime Bite Naudojimo instrukcija (LT)

Skenuojamas polivinilo siloksanas, skirtas sukandimui registruoti; didesnis kietumas, labai trumpas laikas burnoje.

Aprasas

,Variotime Bite“ yra didelio kietumo (40) pagal Sora, taikant D skale, kryzminio susiejimo polivinilo siloksanas (A silikonas). Jo pavirsiaus ypatybés ir
optimizuota spalva leidZia optiSkai registruoti CAD/CAM sistemose, norint atvaizduoti prieSingos pusés dantis. ,Variotime Bite* galima nuskaityti ,,Kulzer”
skeneriu ir dauguma kity CAD/CAM sistemy. Jis atitinka DIN 13903 technines salygas.

Naudojimas

¢ Standartinis sukandimo registravimas visisko sukandimo padétyje
¢ Priesingos pusés danty atvaizdavimas

¢ Sukandimo S$akuciy padengimas

« Zandikaulio judéjimo nustatymo prietaiso pagrindiné medziaga

¢ Mazo modelio segmenty gamyba

Naudojimo instrukcijos

Prie§ naudodami apZitrékite, ar gaminys nesugadintas. Nenaudokite pazeisty gaminiy. MaiSymo antgaliai ir sukandimo registravimo antgaliai yra vien-
kartiniai. Siekiant iSvengti kryzminiy infekcijy vienkartinio naudojimo priemones reikia iSmesti i$ karto po pirmojo panaudojimo.

18 50 ml uztaiso i§spauskite nedidelj kiekj medziagos prie$ uzdedant maiSymo antgalj. Po naudojimo ant uztaiso palikite maiSymo antgalj, kad jis buty
uzdarytas. IS karto prie$ naudojima, nuimkite maiSymo antgalj ir uzdékite nauja.

Kai polivinilo siloksano pagrindu pagamintos sukandimo registravimo medziagos palie¢iamos latekso pirstinémis, retrakciniais tirpalais arba ka tik jdéto-
mis kompozitinémis plombomis, gali pasikeisti kietéjimo savybeés.

Prie$ naudojant ,Variotime Bite* turéty bati laikomas patalpos temperatiroje 23°C (73°F). Dél Zemesnés temperatiros, pavyzdziui, kai medziagos laiko-
mos Saldytuve, gali pailgéti darbo laikas, o auk$ta temperatira jj gali sutrumpinti.

Sukietéjes polivinilo siloksanas yra atsparus cheminiam poveikiui. Jeigu drabuziai palie¢ia nevisiskai sukietéjusia medziaga, jie gali negriztamai susitepti.
,Variotime Bite* naudojamas su Zaliu maiSymo antgaliu (1:1). Taip pat galima derinti su sukandimo registravimo antgaliu.

Techniniai duomenys

Darbo laikas*' Trumpiausias laikas burnoje*? . Kietumas pagal Sora | Kietumas pagal Sora
SRale [min:s] [min:s] IRID I RES taikant D skale taikant A skale
Levandos 0:30 0:30 78 40 =94

*1 Bendras darbo laikas (jskaitant mai§yma) 23°C (73°F) temperatroje; sutrumpintas iki 20 s burnos temperattroje 35°C (95°F)
*2 Trumpiausias laikas, kurj sukandimo nustatymo medziaga turi biti uZvertoje burnoje.

Pateikti duomenys yra geriausi mums Zinomi ir yra pagristi miisy paciy testy rezultatais.

Dezinfekcija

,Variotime Bite* galima apdoroti vandeniniu natrio hipochlorito tirpalu (5,25% iki 10 minuciy*). Apdorojimas nedaro poveikio pavirSiui arba matmenims.
*(DGZMK 3/93 V1.0)

Naudodami kitus silikonams tinkamus dezinfekavimo tirpalus, laikykités gamintojo dezinfekavimo ir apdorojimo instrukcijy.

Laikymo salygos
Nelaikykite aukstesnéje kaip 25°C (77°F) temperatiroje! Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui (Zr. ant pakuotés esancia informacija).

Perspéjimas ir saugos instrukcijos

Jeigu medziagos patenka j akis, keleta minuciy paskalaukite dideliu kiekiu vandens. Jeigu simptomai islieka, kreipkités j gydytoja.

Nejkvépkite ir nenurykite. Jeigu nurijus atspaudinés medziagos atsiranda sveikatos problemy, nedelsdami kreipkités j gydytoja. Retais atvejais galimas
zarnyno uzsikim$imas. |kvépe gaminio, nedelsdami kreipkités j gydytoja.

Nepalikite medziagos liku€iy burnos ertméje.

,Variotime Bite“ neturi bati naudojamas jprastiems atspaudams, kadangi dél didelio jo galutinio kietumo labai sunku iSimti i§ burnos. Gali reikéti iStraukti
papildomus dantis.

Asmenims, kuriy jautrumas yra padidéjes, gali pasireiksti alerginé reakcija Siam preparatui.

Gali naudoti tik kvalifikuotas odontologijos personalas.

Perzitros data: 2013-07

Variotime Bite Instrukcja obstugi

Skanowalny Nadajacy si¢ do skanowania poliwinylosiloksan do rejestracji zgryzu, wyjatkowa twardosé,

bardzo krotki czas trzymania wigzania w jamie ustnej.

Opis

Variotime Bite to usieciowany poliwinylosiloksan typu addycyjnego o bardzo duzej twardosci ostatecznej (Shore D 40). Jego witasciwosci powierzch-
niowe oraz optymalny kolor pozwalaja na jego rejestracje optyczng systemami CAD/CAM w celu odzwierciedlenia zebéw przeciwstawnych. Variotime
Bite moze by¢ skanowany skanerem Kulzer i wieloma innymi systemami CAD/CAM. Jest zgodny z parametrami okreslonymi w DIN 13903.

Zastosowania

¢ Standardowa rejestracja ostatecznej pozycji zgryzowe;j

¢ Obrazowanie zebdw przeciwstawnych

¢ Pokrywanie fyzek wyciskowych

¢ Kluczowy materiat do rejestracji pozyciji igly lub rylca Materiat do wykonania klucza silikonowego rejestrujacego pozycje igly lub rylca.
* Wytwarzanie modeli czg$ciowych

Instrukcja uzytkowania

Przed uzyciem obejrzeé pod katem uszkodzen. Nie stosowaé wadliwych produktéw. Koricdwki mieszajace i koricéwki do rejestracji zgryzu sa przezna-
czone wyfacznie do jednorazowego uzytku. Aby unikna¢ zakazenia krzyzowego, elementy jednorazowe nalezy utylizowac niezwtocznie po ich uzyciu.
Z naboju 50 ml wycisna¢ troche materiatu przed zatozeniem koricéwki mieszajacej. Po uzyciu pozostawic¢ koricéwke mieszajaca na naboju jako zamknie-
cie. Bezposrednio przed nastepnym uzyciem zdja¢ koricéwke mieszajaca i natozy¢ nowa koricowke.

W przypadku zetkniecia materiatéw na bazie poliwinylosiloksanu z rekawiczkami z lateksu, ptynami retrakcyjnymi lub $wiezo zatozonymi wypetnieniami
kompozytowymi, moze doj$¢ do zaburzenia wigzania.

Variotime Bite w chwili uzycia powinien mie¢ temperature pokojowa 23°C (73°F). Nizsze temperatury, np. w przypadku przechowywania materiatu w
lodéwce, moga przediuzyé czas pracy, natomiast temperatury wyzsze moga go skrdcic.

Utwardzone poliwinylosiloksany sa odporne chemicznie. W przypadku kontaktu z niecatkowicie utwardzonym materiatem moze doj$¢ do trwatego
zabarwienia ubrania.

Variotime Bite jest uzywany z zielong koricéwka mieszajaca (1:1). Moze by¢ réwniez taczony z koricéwka rejestracji zgryzu.

Dane techniczne

O e Minimalny czas
Kolor [m?n's]y W jamie ustnej*? Twardos¢ HD Twardos¢ Shore D Twardos¢ Shore A
) [min:s]
Lawenda 0:30 0:30 78 40 =94

*1 kaczny czas pracy (w tym mieszania) przy 23°C (73°F); skrocony do 20s w temp. jamy ustnej 35°C (95°F)
*2 Minimalny czas, przez jaki materiat do rejestraciji zgryzu musi przebywaé w zamknigtej jamie ustnej.

Niniejsze dane zostaly przekazane zgodnie z nasza najlepsza wiedza w oparciu o wyniki wewnetrznych badan.

Dezynfekcja

Variotime Bite mozna dezynfekowa¢ wodnym roztworem podchlorynu sodu (do 10 minut w roztworze 5,25% *). Nie powoduje to zmian powierzchni lub
wymiaréw. *(DGZMK 3/93 V1.0)

W przypadku korzystania z innych roztworéw dezynfekujacych przeznaczonych do materiatéw silikonowych, nalezy kierowac sie wskazéwkami produ-
centa.

Przechowywanie
Przechowywac w temperaturze nie przekraczajacej 25°C (77°F). Nie stosowac materiatu po uptywie daty waznosci (zob. informacja na opakowaniu).

Ostrzezenia i instrukcje bezpieczenstwa

W przypadku kontaktu z oczami przemy¢ oczy duza iloscia wody przez kilka minut. W razie, gdyby objawy nie ustapity, nalezy skontaktowac sie z lekarzem.
Nie wdychac i nie potykac¢. W razie pojawienia sie jakichkolwiek probleméw zdrowotnych po potknieciu materiatu wyciskowego natychmiast skontakto-
wac sie z lekarzem. W rzadkich przypadkach moze doj$¢ do niedroznosci jelit. W przypadku zaaspirowania materiatu do drég oddechowych nalezy
natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

Nie pozostawia¢ zadnych resztek materiatu w przedsionku jamy ustnej i w jamie ustnej.

Materiatu Variotime Bite nie powinno sie¢ stosowaé¢ do standardowych wyciskéw, poniewaz jego wysoka twardo$é powoduije, iz jest go bardzo trudno
usunaé z jamy ustnej Moze zaj$¢ koniecznos$¢ niepotrzebnych ekstrakcji.

U oséb nadwrazliwych moze pojawié sie reakcja alergiczna na produkt.

Tylko do stosowania przez wykwalifikowany personel stomatologiczny.

Wersja: 2013-07

Variotime Bite

Navod k pouziti @

Skenovatelny polyvinylsiloxan pro registraci skusu, vyznacujici se vynikajici tvrdosti a velmi kratkou dobou tuhnuti
v Ustech.

Popis

Variotime Bite je polyvinylsiloxan s pfi€nymi vazbami vytvofenymi pfisadou o velmi vysoké kone¢né tvrdosti Shore D 40. Jeho povrchové vlastnosti a
optimalizovana barva umozriuji, aby byl opticky zaznamenavan v systémech CAD/CAM pro vytvoreni portrétu antagonist(. Variotime Bite Ize skenovat
skenerem Kulzer a mnoha dal§imi systémy CAD/CAM. Splfiuje technické pozadavky stanovené v DIN 13903.

Pouziti

¢ Standardni registrace skusu v koncové poloze skusu

e Zobrazeni antagonisttl

o Pokryti vidlic obli¢ejového oblouku

¢ Kli¢ovy material pro registraci pracovniho konce jehly

¢ Vyroba malych modelovych segmentt

Navod k pouziti

Pred pouzitim provedte vizualni prohlidku, zda-li nedoslo k poskozeni vyrobku. NepouZivejte poskozené vyrobky. Michaci hroty a hroty pro registraci
skusu jsou uréeny pouze k jednordzovému pouziti. Pfedméty pro jednorazové pouziti musi byt ihned po prvnim pouziti zlikvidovany, aby se zabranilo
prenosu infekce.

Pred pfipojenim misiciho hrotu z 50 ml kartuse vytlacte malé mnozstvi materialu. Po pouZziti ponechejte misici hrot na kazeté jako uzavér. Tésné pred
dal$im pouzitim odstrarite misici hrot a pfipojte novy.

Kdyz se dotykate material(l pro registraci skusu, které jsou zalozeny na polyvinylsiloxanu, v latexovych rukavicich nebo kdyZ pfijdou do styku s roztoky
pro retrakci gingivy nebo &erstvé zhotovenymi kompozitnimi vypinémi, mize to zménit jejich chovani pfi polymeraci.

Variotime Bite by se mél béhem pouzivani pfechovavat pfi pokojové teploté 23°C (73°F). Nizsi teploty napiiklad, kdyz se materidly uchovavaji v chlad-
ni¢ce, mohou dobu zpracovani prodlouzit, naopak vyssi teploty ji mohou zkratit.

Turzené polyvinylsiloxany jsou chemicky rezistentni. Mdze dojit ke vzniku trvalych skvrn na oble¢eni, pokud pfijde do styku s materialem, ktery neni zcela
vytvrzen.

Variotime Bite se pouziva se zelenym michacim hrotem (1:1). Lze jej rovnéz kombinovat s hrotem pro registraci skusu.

Technické udaje

AT Minimalni doba zdrzeni
Barva [r?ﬂn's] v Ustech*? Tvrdost HD Tvrdost Shore D Tvrdost Shore A
. [min:s]
Fialova 0:30 0:30 78 40 =94

*1 Celkova doba zpracovani (véetné michani) pi 23°C (73°F); zkraceno na 20 s pii teploté v Ustech 35°C (95°F)
*2 Minimalni doba, po niz musi byt registraéni materidl v zavienych ustech.

Zde uvedené udaje odpovidaji nasemu nejlepsimu védomi a jsou zaloZeny na vysledcich internich testd.

Dezinfekce
Variotime Bite Ize oSetfit vodnym roztokem chlornanu sodného (5,25 % az po 10 minut*). O$etfeni neovliviiuje povrch ani rozméry. *(DGZMK 3/93 V1.0)
PFi pouziti jinych dezinfek&nich roztokd vhodnych pro silikony postupujte podle pokynt vyrobce pro dezinfekci a zpracovani.

Podminky uchovavani
Uchovaveijte pfi teploté do 25°C (77°F)! Nepouzivejte po dobé pouzitelnosti (viz informace na obalu).

Varovani a bezpeénostni pokyny

Jestlize material vnikne do o¢i, vyplachujte nékolik minut velkym mnozstvim vody. Jestlize pfiznaky pretrvavaji, vyhledejte Iékarskou pomoc.
Nevdechujte, nepolykejte ani nepozivejte. Jestlize se po spolknuti otiskového materialu objevi zdravotni problémy, okamzité vyhledejte Iékare. Ve vzac-
nych pfipadech miize dojit k blokadé strev. Jestlize dojde ke vdechnuti vyrobku, okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc.

Ve vestibulu nebo v Ustni dutiné neponechavejte zadny zbytkovy material.

Variotime Bite by se nemél pouzivat pro konvenéni otisky, protoze diky své vysoké konec¢né tvrdosti je velmi obtizné jej z Ust odstranit. Mize to mit za
nésledek nezadouci extrakce zubd.

U osob trpicich precitlivélosti mlze dojit k alergické reakci na pfipravek.

Vyrobek je uréen pouze k pouziti kvalifikovanym zubnim personalem.

Datum revize: 2013-07

Variotime Bite Hasznalati utasitas @

Ellendrizhet6 , kivaléo keménységli, nagyon révid intraoralis kétésidével rendelkezé polivinil-sziloxan
harapasregisztralashoz.

Termékleiras

A Variotime Bite egy vulkanizalt polivinil-sziloxan, melynek nagyon magas, 40 a végleges Shore D keménysége. Felllleti tulajdonségai és optimalizalt
szine lehetévé teszik optimalis érzékelését CAD/CAM rendszerekben az antagonista lenyomatkészitéshez. A Variotime Bite szkennelhet6 a Kulzer szken-
nerében, és szamos mas CAD/CAM rendszerbenl. Megfelel a DIN 13903 szabvany kévetelményeinek.

Felhasznalasi teriilet

e Standard harapasregisztralés, a centralis okkluzi6 rogzitésére.

¢ Antagonista lenyomatkészités

® Harapasi villak bevonasa

¢ Kulcsfontossagu anyag rajzolétli hasznalataval torténé harapas regisztralashoz
¢ Kis szegmentalt mintak el6allitasa

Hasznalati atmutato

Kérjlk, haszndlat el6tt szemrevételezze a terméket, és ellendrizze, nem lathato-e rajta sériilés. Sériilt terméket ne hasznaljon fel. A kever6csérok és az
intraordlis végzédések kizarélag egyszer hasznalatosak. A keresztfert6zések elkerlilése érdekében az egyszer hasznalatos eszkdzoket hasznalat utan
azonnal artalmatlanitani kell.

Az 50ml-es patronbdl a keveréfej felhelyezése el6tt nyomjon ki egy kis anyagot. Haszndlat utan hagyja a patronon a keveréfejet. Ezzel tartja lezarva a
patront. Kdzvetlenil a kdvetkez6 hasznalat el6tt vegye le régi keverdfejet és helyezzen fel egy Ujat.

Ha a polivinil-sziloxan alapt harapasregisztralasi anyagok latex keszty(ivel, impregnalé oldattal vagy ujonnan behelyezett kompozit tomésekkel érintkez-
nek, ez megvaltoztathatja az anyag kotési tulajdonsagait.

A Variotime Bite terméknek felhasznalasakor szobahémérsékletlinek kell lennie 23°C (73°F). Az alacsonyabb a hémérséklet (ha példaul hiitészekrényben
taroltak az anyagokat) a feldolgozasi id6 megnyulasat, mig a magasabb hémérséklet annak lerovidilését eredményezheti.

A keményitett polivinil-sziloxan kémiailag ellendllé. A ruhazat maradandéan megfestédhet, ha még nem teljesen megkétott anyaggal érintkezik.

A Variotime Bite a z6ld kever6heggyel alkalmazandd (1:1). Hasznélhaté egyutt a harapasregisztrald heggyel is.

Miiszaki adatok

Feldolgozasi idé™ Minimalis intraoralis
Szin f?nin's] kotési id6*2 HD keménység Shore D keménység | Shore A keménység
) [min:s]
Levendula 0:30 0:30 78 40 =94

*1 A 23°C (73°F) hémérsékletre érvényes teljes feldolgozasi ido (a keverést is beleértve) 20 s-ra révidiilt intraorélis hémérsékleten 35°C (95°F)
*2 Az a minimdlis id6, ameddig a harapdsregisztralasi anyagnak a zart szajban kell lennie.

A megadott adatok a legjobb tudasunknak felelnek meg, és belsé vizsgalatok eredményein alapulnak.

Fertétlenités

A Variotime Bite termék kezelheté natrium-hipoklorit vizes oldataval (5,25%-os oldat, legfeljebb 10 perces* behatasi id6). A kezelés nem befolyasolja a
felliletet, illetve a méreteket. *(DGZMK 3/93 V1.0)

Amennyiben a szilikonbdl készllt termékekhez alkalmas egyéb fertétlenitészert alkalmaz, tartsa be a gyarto fertétlenitésre és feldolgozasra vonatkozéan
megadott utasitasait.

Tarolasi korilmények
Legfeliebb 25°C (77°F)-on tarolandd! Ne hasznalja fel az anyagot a szavatossagi id6 lejarta utan (lasd a csomagolason talalhato tajékoztatot).

Figyelmeztetések és ovintézkedések

Amennyiben az anyag szembe keriil, b6séges mennyiségl vizzel tébb percen at dblitse ki. Ha a tiinetek tovabbra is fennallnak, forduljon orvoshoz.

Ne lélegezze be és ne nyelje le a terméket. Amennyiben a lenyomatanyag lenyelésébél adéddan egészségligyi problémak Iépnek fel, azonnal forduljon
orvoshoz. Ritka esetekben bélelzarédas alakulhat ki. Azonnal forduljon orvoshoz, ha a terméket belélegezte.

Ne hagyjon anyagmaradvanyt a sulcusban illetve a szajliregben.

A Variotime Bite terméket nem szabad hagyomanyos lenyomatok készitésére hasznalni, mivel nagy végsé keménysége miatt nehéz eltavolitani a szajbol.
Emiatt sajnos el6fordulhat, hogy egészséges fogat is el kell tavolitani.

Tulérzékeny személyek esetében allergids reakcioé alakulhat ki a termékkel szemben.

Kizarélag képzett fogorvos szakember hasznalhatja.

Kiadas datuma: 2013-07

Variotime Bite Upute za uporabu

Polivinil siloksan za registraciju zagriza koji se moze skenirati, izvanredne tvrdoce, vrlo kratko vrijeme u ustima.

Opis

Variotime Bite je adicijski vezan polivinil siloksan s vrlo velikom krajnjom tvrdo¢om Shore D od 40. Svojstva njegove povrsine i optimirana boja omoguéuju
opti¢ko snimanje u CAD/CAM sustavima za prikazivanje antagonista. Variotime Bite se moZze skenirati pomocu Kulzer skenera i mnogih drugih CAD/CAM
sustava. U skladu je sa specifikacijama u DIN 13903.

Podrucja primjene

¢ Standardne registracije zagriza u krajnjem polozaju zagriza
* Prikazivanje antagonista

¢ Oblaganije vilica zagriza

¢ Kljuéni materijal za registraciju pomocu igle

* Proizvodnja malih segmenata modela

Upute za uporabu

Molimo prije uporabe vizualno provijerite ima li oStecenja. Ne koristite oSte¢ene proizvode. Vrhovi za mijeSanje i vrhovi za registraciju zagzira namijenjeni
su samo za jednokratnu uporabu. Radi sprje€avanja unakrsne kontaminacije, artikli namijenjeni jednokratnoj uporabi moraju se zbrinuti u otpad odmah
nakon prve uporabe.

Istisnite malu koli¢inu materijala iz spremnika od 50 ml prije priklju¢enja vrha za mijeSanje. Nakon uporabe ostavite vrh za mijeSanje na spremniku kako
bi ostao zatvoren. Neposredno prije sljedece uporabe odstranite vrh za mijesanje i prikljucite novi.

Kad se materijali za registriranje zagriza bazirani na polivinil siloksanu dodirnu lateksnim rukavicama, retrakcijskim otopinama ili svieze postavljenim
kompozitnim punjenjima, to moze promijeniti tijek stvrdnjavanja.

Variotime Bite treba biti na sobnoj temperaturi kad se koristi 23°C (73°F). Nize temperature, na primjer kad se materijali skladiste u hladnjaku, mogu
produZziti radno vrijeme, a viSe temperature ga mogu skratiti.

Stvrdnuti polivinil siloksani su kemijski otporni. Odjeca se trajno moze zaprljati ako kontaktni materijal nije u potpunosti osusen.

Variotime Bite se koristi sa zelenim vrhom za mije$anje (1:1). Takoder se moze kombinirati s vrhom za registriranje zagriza.

Tehnicki podatci

- *1 - il froeio)
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*1 Ukupno radno vrijeme (ukljuujuci mijeSanje) pri 23°C (73°F); skraceno na 20s pri oralnoj temperaturi 35°C (95°F)
*2 Minimalno vrijeme tijekom kojeg materijal za registraciju zagriza mora ostati u zatvorenim ustima.
Navedeni podatci sastavljeni su prema nasem najboljem znanju i utemeljeni su na rezultatima internog testa.

Dezinfekcija

Variotime Bite moZze se tretirati vodenom otopinom natrijevog hipoklorita (5,25% u trajanju do 10 minuta*). Tretman ne utje¢e na povrsinu ili dimenzije.
“(DGZMK 3/93 V1.0)

Kad se koriste druge otopine za dezinfekciju koje su prikladne za silikone, slijedite upute za dezinfekciju i obradu od proizvodaca.

Uvjeti skladistenja
Ne skladistite na temperaturi iznad 25°C (77°F)! Ne koristite poslije isteka datuma uporabe (vidjeti informacije na pakiranju).

Upozorenija i sigurnosne upute

Ako materijal dode u kontakt s ocima, ispirajte velikom koli¢inom vode tijekom nekoliko minuta. Ako se simptomi nastave, konzultirajte lijecnika.

Ne udisite, ne gutajte i ne jedite. Ako se zdravstveni problemi pojave nakon gutanja materijala za otisak, odmah kontaktirajte lijecnika. U rijetkim
slu¢ajevima moze dodi do crijevne blokade. Odmah konzultirajte lije¢nika ako je proizvod udahnut.

Ne ostavljajte ostatke materijala u usnoj Supljini ili unutarnjem podrucju.

Variotime Bite se ne smije koristiti za konvencionalne otiske jer njegova velika konac¢na tvrdoc¢a €ini njegovo odstranjivanje iz usta vrlo teSkim. To za
posliedicu moze imati nezeljeno vadenje zuba.

Hipersenzitivne osobe mogu doZivjeti alergijsku reakciju na ovaj proizvod.

Ovaj proizvod smiju koristiti samo kvalificirani stomatolozi.

Revizija: 2013-07

Variotime Bite Uputstva za upotrebu

Polivinil siloksan za registraciju zagriza koji moze da se skenira, izvanredne tvrdo¢e, veoma kratko vreme u ustima.

Opis

Variotime Bite je adiciono vezan polivinil siloksan sa veoma velikom krajnjom tvrdo¢om Shore D od 40. Osobine njegove povrsine i optimizovana boja
omogucavaju opti¢ko snimanje u CAD/CAM sistemima za prikazivanje antagonista. Variotime Bite moze da se skenira pomocu Kulzer skenera i mnogih
drugih CAD/CAM sistema. U skladu je sa specifikacijama u DIN 13903.

Oblasti primene

e Standardne registracije zagriza u krajnjem polozaju zagriza
* Prikazivanje antagonista

* Oblaganje vilica zagriza

¢ Kljuéni materijal za registraciju pomocu igle

* Proizvodnja malih segmenata modela

Uputstvo za upotrebu

Pre prve upotrebe molimo da vizuelno proverite da li postoje ostecenja. Nemojte da koristite oSte¢ene proizvode. Vrhovi za meSanije i vrhovi za registra-
ciju zagriza namenjeni su samo za jednokratnu upotrebu. Da bi se izbegle ukrstene infekcije, predmeti namenjeni za jednokratnu upotrebu moraju se
ukloniti odmah posle prve upotrebe.

Istisnite malu koli¢inu materijala iz tube od 50 ml pre priklju€enja vrha za mesanje. Nakon upotrebe ostavite vrh za meSanje na tubi kako bi ostala zatvo-
rena. Neposredno pre sledece upotrebe odstranite vrh za mesSanje i prikljucite novi.

Kada se materijali za registraciju zagriza bazirani na polivinil siloksanu dodirnu lateksnim rukavicama, retrakcionim rastvorima ili sveze umetnutim kom-
pozitnim punjenjima, to moze da promeni tok stvrdnjavanja.

Variotime Bite treba da bude na sobnoj temperaturi kada se koristi 23°C (73°F). NiZe temperature, na primer kada se materijali skladiste u frizideru, mogu
da produze radno vreme, a viSe temperature mogu da ga skrate.

Stvrdnuli polivinil siloksani su hemijski otporni. Odeca trajno moze da se zaprlja ako kontaktni materijal nije potpuno stvrdnut.

Variotime Bite se koristi sa zelenim vrhom za mesanje (1:1). Takode moze da se kombinuje sa vrhom za registraciju zagriza.

Tehnicki podaci

" oy o2
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*1 Ukupno radno vreme (ukljucuju¢i mesanje) pri 23°C (73°F); skra¢eno na 20s pri oralnoj temperaturi 35°C (95°F)
*2 Minimalno vreme tokom kojeg materijal za registraciju zagriza mora da ostane u zatvorenim ustima.

Navedeni podaci sastavljeni su prema nasem najboljem znanju i zasnovani su na rezultatima internih testova.

Dezinfekcija

Variotime Bite moZze da se tretira vodenim rastvorom natrijumovog hipohlorita (5,25% u trajanju do 10 minuta®). Tretman ne uti¢e na povrsinu ili dimenzije.
*(DGZMK 3/93 V1.0)

Kada se koriste drugi rastvori za dezinfekciju koji su podesni za silikone, sledite uputstva za dezinfekciju i obradu od proizvodaca.

Uslovi skladistenja
Nemojte skladistiti na temperaturi vi§oj od 25°C (77°F)! Nemojte da koristite posle isteka datuma upotrebe (videti informacije na pakovaniju).

Upozorenja i sigurnosna uputstva

Ako materijal dode u kontakt sa o¢ima, ispirajte velikom koli¢inom vode u trajanju od nekoliko minuta. Ako se simptomi nastave, posavetuijte se sa leka-
rom.

Nemojte da udiSete, gutate i jedete. Ako se zdravstveni problemi pojave nakon gutanja materijala za otiske, smesta kontaktirajte lekara. U retkim
sluéajevim moze da se pojavi zacepljenje creva. Smesta se posavetujte sa lekarom ako je proizvod udahnut.

Nemojte da ostavljate ostatke materijala u usnoj duplji ili unutrasnjoj oblasti.

Variotime Bite ne sme da se koristi za konvencionalne otiske jer njegova velika kona¢na tvrdoca €ini njegovo odstranjivanje iz usta veoma teskim. To za
posledicu moze da ima nezeljeno vadenje zuba.

Hipersenzitivne osobe mogu da dozive alergijsku reakciju na ovaj proizvod.

Proizvod smeju da koriste samo kvalifikovani stomatolozi.

Date: 2013-07

Variotime Bite Kullanma talimati

Kapanis kaydi almak icin taranabilen polivinil siloksan, ekstra sertlik, cok kisa agizda kalma siiresi.

Tanim

Variotime Bite, 40 Shore D ile gok yiiksek son sertlige haiz olan ilave ¢apraz bagli bir polivinil siloksandr. Yiizey 6zellikleri ve optimize edilmis rengi, CAD/
CAM sistemlerinde optikal kayitlara ve karsi dis yapisinin tasvirine olanak saglar. Variotime Bite’in, Kulzer tarama cihazinda ve baska pek gok CAD/CAM
sistemlerinde taranmasi mimkuindur. DIN 13903 spesifikasyonlariyla uyumludur.

Kullanimlan

¢ Nihai kapanis konumunda standart kapanis kayitlari

* Karsi dis yapisinin tanimlamasi

¢ |sirma catallari i¢in kaplama

* Alt genenin hareketini kaydetme imkani saglayan destek pimli intraoral apareyler igin anahtar materyal
e Kuglik model kesimlerinin tretimi

Kullanma Talimatlar

Lutfen kullanmadan 6nce bir gérsel hasar kontroll yapin. Hasarli triinleri kullanmayin. Karistirma uglari ve kapanis kaydi uglari tek kullanimliktir. Capraz
kontaminasyonlari dnlemek icin tek kullanimlik Griinlerin ilk kullanimin ardindan derhal atilmasi gerekmektedir.

Karistirma ucunu takmadan 6nce 50 ml’lik bir kartustan kiigiik bir miktar malzeme ¢ikarin. Kullanimdan sonra kartusun kapall kalmasi icin karistirma
ucunu Uzerinde birakin. Karistirma ucunu bir sonraki kullanimin hemen éncesinde ¢ikarin ve yenisini takin.

Polivinil siloksan bazli kapanis kaydi malzemelerinin lateks eldiven, retraksiyon ¢ézeltisi veya yeni yerlestirilmis kompozit dolgularla temas etmesi duru-
munda sertlesme davranislarinda degisiklik olabilir.

Variotime Bite, kullanim sirasinda oda sicakliginda olmalidir 23°C (73°F). Duistik sicakliklar, drnegin malzemenin buzdolabinda muhafaza edilmesi duru-
munda, calisma siresinin uzamasina, yiksek sicakliklar ise kisalmasina neden olur.

Sertlesmis polivinil siloksanlar kimyasal agidan dayaniklidir. Giysilerin sertlesmemis malzemeyle temas etmesi durumunda kalici lekeler olusabilir.
Variotime Bite yesil karistirma ucuyla (Mixing Tip green) birlikte kullanilir (1:1). Kapanis kaydi ucuyla da (Bite Registration Tip) kombine edilebilir.

Teknik veriler
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*1 28°C (73°F) sicaklikta toplam galisma stiresi (karistirma dahil); oral sicaklikta 35°C (95°F) 20 saniyeye diiser
*2 Kayit malzemesinin kapall agizda kalmasi gereken asgari siire.

Verilen bilgiler bilgimiz dahilinde sunulmus olup kurum igi test sonuglarina dayanmaktadir.

Dezenfeksiyon

Variotime Bite su esasli sodyum hipoklorit ¢ézeltisi ile (% 5,25; 10 dakikaya kadar*) isleme tabi tutulabilir. islem, yiizeyleri veya boyutlar etkilemez.
*DGZMK 3/93 V1.0)

Silikonlar igin elverigli olan baska dezenfaktan ¢ozeltilerin kullanilmasi durumunda Ureticinin dezenfeksiyon ve uygulama talimatlarini izleyin.

Saklama kosullan
25°C (77°F) Uzerindeki sicakliklarda muhafaza etmeyin! Son kulanma tarihi gegtikten sonra kullanmayin (ambalajin tizerindeki bilgilere bakin).

Uyarilar ve giivenlik bilgileri

Eger malzeme gozlerinize temas ederse bir kag dakika bol suyla yikayin. Eger belirtiler devam ederse doktora basvurun.

Solunmamali yutulmamali veya yenmemelidir. Kayit malzemesinin yutulmasindan sonra saglik sorunlari séz konusu olursa, derhal doktora gidilmelidir.
Nadir durumlarda, 6rn. bagirsak diigimlenmesi (ilelis) s6z konusu olabilir. Eger tiriin solunursa derhal bir doktora bagvurun.

Sulkusta veya oral kavitede artik malzeme birakmayin.

Variotime Bite konvansiyonel &l¢l alma islemlerinde kullaniimamalidir, ¢linkti yiiksek son sertligi agizdan ¢ikariimasini son derece glclestirir. Arzu edil-
meyen dis ekstraksiyonlari gerekli olabilir.

Asin hassas kisilerde Uriine kargi alerjik reaksiyon gelisebilir.

Sadece tibbi dis tedavisi ile ilgili uzman elemanlar tarafindan kullanilmalidir.

Revizyon tarihi: 2013-07



Variotime Bite Instructiuni de utilizare

Polivinilsiloxan scanabil pentru inregistrarea ocluziei, cu duritate superioara si timp foarte scurt de fixare in cavitatea
bucala.

Descriere

Variotime Bite este un polivinilsiloxan de aditie cu legaturi polimerice incrucisate, cu o duritate finala Shore D foarte ridicata, de 40. Proprietétile sale de
suprafata si culoarea optimizata permit inregistrarea opticéa in sistemele CAD/CAM pentru configurarea dentitiei opozabile. Variotime Bite se poate scana
cu scanerul Kulzer si cu multe alte sisteme CAD/CAM. Acesta este in conformitate cu specificatiile DIN (Deutsches Institut flir Normung, Institutul German
de Standardizare) 13903.

Destinatii de utilizare

o inregistrarile standard ale ocluziei in pozitie finala de ocluzie
¢ Configurarea dentitiei opozabile

* Acoperirea lingurilor de amprentare

¢ Material cheie pentru inregistrarea punctului de ac

¢ Producerea segmentelor de model mici

Instructiuni de utilizare

inainte de utilizare, verificati vizual produsul pentru eventualele deteriorari. Nu utilizati produsele deteriorate. Varfurile de mixare si de inregistrare a oclu-
ziei sunt numai de unica folosinta. Pentru a evita infectiile incrucisate, articolele de unica folosinta trebuie aruncate imediat dupa prima folosire.

Se distribuie o cantitate mica de material dintr-un cartus de 50 ml inainte de a atasa un varf de mixare. Dupa utilizare, lasati varful de mixare pe cartus
pentru a-| pastra inchis. Imediat inainte de urmatoarea utilizare, indepartati varful de mixare si atasati unul nou.

Cand materialele de inregistrare a ocluziei, pe baza de polivinilsiloxan sunt atinse cu manusi de latex, solutii de retractie sau materiale compozite proas-
pat introduse, acestea isi pot modifica caracteristica de realizare a prizei.

La utilizare, Variotime Bite trebuie sa fie la temperatura camerei 23°C (73°F). Temperaturile mai mici, cum ar fi atunci cand materialele sunt depozitate
intr-un frigider, pot mari timpul de lucru, iar temperaturile mai mari il pot scurta.

Polivinilsiloxanii solidificati sunt rezistenti chimic. imbracamintea se poate pata permanent daca materialul de contact nu s-a solidificat complet.
Variotime Bite se utilizeaza cu varful de mixare verde (1:1). De asemenea, poate fi combinat si cu varful de inregistrare a ocluziei.

Date tehnice

Timp de lucru*' VI Gl
Culoare ?min sl in cavitatea bucala*? Duritate HD Duritate Shore D Duritate Shore A
B [min.:s]
Lavanda 0:30 0:30 78 40 =94

*1 Timp total de lucru (inclusiv mixarea) la 23°C (73°F); redus la 20 s la temperatura orala 35°C (95°F)
*2 Timpul minim in care materialul de inregistrare a ocluziei trebuie sa stea in cavitatea bucala inchisa.

Datele indicate sunt oferite conform cunostintelor noastre optime si se bazeaza pe rezultate de teste interne.

Dezinfectarea

Variotime Bite poate fi tratat cu o solutie apoasa de hipoclorit de sodiu (5,25% timp de 10 minute®). Tratarea nu afecteaza suprafata sau dimensiunile.
*(DGZMK 3/93 V1.0)

Cand utilizati alte solutii dezinfectante adecvate pentru siliconi, respectati instructiunile de dezinfectare si procesare ale producatorului respectiv.

Conditii de pastrare
Nu depozitati la temperaturi peste 25°C (77°F)! Nu utilizati dupa data de expirare (consultati informatiile de pe ambalaj).

Avertizari si instructiuni privind siguranta

Daca materialul intra in contact cu ochii, clatiti cu apa din abundenta, timp de mai multe minute. Daca simptomele persista, consultati medicul.

Nu inhalati, nu inghititi si nu ingerati. Daca survin probleme de sanatate dupa ingerarea materialului de amprentare, consultati imediat un medic. in cazuri
rare, poate surveni blocajul intestinal. Consultati imediat un medic daca ati inhalat produsul.

Nu lasati resturi de material in santul gingival sau in cavitatea orala.

Nu utilizati Variotime Bite pentru amprentérile conventionale deoarece duritatea sa finala il face foarte greu de indepartat din cavitatea bucala. Poate duce
la extractii dentare nedorite.

Persoanele cu hipersensibitate pot prezenta reactie alergica la produs.

A se utiliza numai de catre personalul stomatologic calificat.

Actualizat: 2013-07

Variotime Bite

Kasutusjuhend @

Skaneeritav poliiviniililsiloksaan hambumusjéljendi valmistamiseks, Suure kdvadusega, Vadga liihikese suushoidmis
ajaga.

Kirjeldus

Variotime Bite on lisandiga ristseonduv poltivintilsiloksaan, millel on vaga kérge 16plik Shore’i kdvadus D: 40. Selle pinnaomadused ja optimeeritud vérv
véimaldavad seda optiliselt registreerida CAD/CAM-siisteemides, et véimaldada hambumuse demonstreerimist. Variotime Bite’i saab skaneerida
Kulzer’e skanneris ja mitmesugustes teistes CAD/CAM-stisteemides. See thildub tehniliste omaduste poolest seadmega DIN 13903.

Kasutusalad

¢ Standartne hambumuse registreerimine hammustuse I16ppfaasis
¢ Hambumuse demonstreerimine

¢ Hambumuskahvlite katmine

¢ Noelaotsa registreerimise pohimaterjal

 Viikeste mudelisegmentide loomine

Kasutusjuhend

Enne kasutamist vaadake toode kahjustuste suhtes (ile. Arge kasutage kahjustatud tooteid! Segamisotsikud ja hambumuse registreerimisotsikud on
moeldud vaid Ghekordseks kasutamiseks. Ristinfektsioonide véltimiseks peab Uhekordseks kasutamiseks ette ndhtud tarvikud kohe peale kasutamist
héavitama.

Enne segamisotsiku kinnitamist suruge 50 ml kassetist vaike hulk materjali valja. Parast kasutamist jatke segamisotsik kasseti kiilge, et see oleks suletud.
Vahetult enne jargmist kasutamist eemaldage segamisotsik ja kinnitage uus.

Kui pollvintdlsiloksaanil pohinevaid hambumuse registreerimise materjale puudutada latekskinnastega, retraktsioonilahenduste voi asja paigaldatud
komposiittéidistega, voib materjali kditumine tahkumisel muutuda.

Variotime Bite'i tuleb kasutada toatemperatuuril 23°C (73°F). Madalamad temperatuurid, nt kui materjale hoitakse kilmkapis, voivad to6tlusaega piken-
dada ning kérgem temperatuur véib seda liihendada.

Kévastunud polivinudlsiloksaanid on keemiliselt resistentsed. Kui kontaktmaterjal ei ole taielikult kdvastunud, voib see réivad jaddavalt méaarida.
Variotime Bite’i kasutatakse koos rohelise segamisotsikuga (1:1). Seda saab kombineerida ka hambumuse registreerimise otsikuga.

Tehnilised andmed
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Varv Tootlgsaeg Mlnlmaalng asg suus HD-kévadus Shore’i kbvadus D Shore’i kdvadus A
[min:s] [min:s]

Lavendel 0:30 0:30 78 40 =94

*1 Tootlusaeg kokku (koos segamisega) temperatuuril 23°C (73°F); liheneb kuni 20 s suu temperatuuril 35°C (95°F)
*2 Minimaalne aeg, mil hambumuse registreerimise materjal peab suletud suus olema.

Andmed on esitatud meie parimate teadmiste kohaselt ning need péhinevad siseuuringutel saadud tulemustel.

Desinfitseerimine
Variotime Bite'i voib té6delda naatriumhupokloriti vesilahusega (5,25% kuni 10 minutit*). ToGtlus ei mojuta pinda ega médtmeid.  *(DGZMK 3/93 V1.0)
Muude silikoonide jaoks sobivate desinfitseerimislahuste kasutamisel jargige tootja antud desinfitseerimis- ja té6tlemisjuhiseid.

Sailitustingimused
Mitte sailitada temperatuuril tle 25°C (77°F)! Mitte kasutada pérast kdlblikkusaja méddumist (vt teavet pakendilt).

Hoiatused ja ohutusjuhised

Kui materjal satub silma, loputage silma mitme minuti valtel rohke veega. Kui siimptomid ei kao, pidage néu arstiga.

Arge neelake toodet alla ega hingake sisse. Kui parast jaljiendimaterjali allaneelamist tekib terviseprobleeme, péérduge viivitamatult arsti poole. Harvadel
juhtudel vGib see pdhjustada soolesulgust. Toote sissehingamisel pidage koheselt néu arstiga.

Arge jatke materjali jadke suuddnde.

Variotime Bite'i ei tohi kasutada tavapéraste jéljendite tegemiseks, kuna selle 16plik kdvadus muudab selle suust eemaldamise vaga raskeks. Selle tule-
musena voib vajalikuks osutuda hamba véljatdmbamine.

Ulitundlikel inimestel véib toote suhtes allergiline reaktsioon tekkida.

Kasutamiseks vaid kvalifitseeritud stomatoloogilisele personalile.

Kuupéevaga: 2013-07

Variotime Bite Udhézime pérdorimi

Siloksan polinivil i skanueshém pér regjistrim kafshimi, fortési superiore, kohé shumé e shkurtér né gojé.

Pérshkrim

Variotime Bite éshté njé bashkim krygézues shtesé prej siloksani polivinil me njé fortési té larté prej 40. Sipérfagja e saj dhe ngjyra e pérshtatur e mundé-
sojné qgé té regjistronet né ményré optike né sistemet CAD/CAM pér té portretizuar daljen e dhémbéve. Variotime Bite mund té skanohet né skanerin
Kulzer dhe né shumé sisteme té tjiera CAD/CAM. Pérputhet me té dhénat né DIN 13903.

Pérdorimet

* Regjistrimet standarde té kafshimit né pozicionin e kafshimit né fund.
e Pérshkrimi i daljes t& dhémbéve

¢ Shtresat e degézimeve té kafshimit

e Material kyg pér regjistrimin e pikés té gjélpérés

¢ Prodhimi i segmenteve té vogla t& modelit

Udhézime pérdorimi

Kontrolloni me kujdes nése ka démtime pérpara pérdorimit. Mos pérdorni produkte t&€ démtuara. Bishtat e pérzjerjes dhe bishtat e regjistrimit t& kafshimit
jané vetém pér njé pérdorim. Me géllim qé t& ménjanohet tranmetimi dhe ngjitja e infeksioneve, pajisjet njé pérdorimshe duhet té hidhen menjéheré pas
pérdorimit fillestar.

Pérgatitni njé masé té vogél materiali né njé fishek 50 ml pérpara se té fusni bishtin e pérzjerjes. Pas pérdorimit, Iéreni bishtin e pérzjerjes mbi fishek pér
ta mbajtur mbyllur. Menjéheré pas pérdorimit tjetér, higeni bishtin e pérzjerjes dhe vendosni njé té ri.

Kur materialet e regjistrimit té€ kafshimit me bazé siloksan polivinili preken me dorashka mjekésore, solucione té térhegjes ose pérzjerje té sapofutura,
mund té ndryshojé procesin e shérimit.

Variotime Bite duhet té jeté né temperaturén e dhomés kur té pérdoret 23°C (73°F). Temperaturat mé té uléta, pér shembull kur materialet vendosen né
frigorifer mund té zgjatin kohén e punés, dhe temperaturat mé té larta mund ta shkurtojné até.

Siloksanet polinivil t& ngurosur jané rezistenté kimikisht. Rrobat mund té njollosen pérfundimisht nése materiali i kontaktit ruhet komplet.

Variotime Bite pérdoret me Bishtin Pérzjerés jeshil (1:1). Mund té€ kombinohet gjithashtu me Bishtin e Regjistrimit t& Kafshimit.

Té dhéna teknike

P — FURTIET)
Ngjyra Koha[l:i;):;\es etie) mlnl[r;?r:i?e gojéh Fortésia HD Fortésia Shore D Fortésia Shore A
vjollcé e gelur 0:30 0:30 78 40 >94

*1 Koha totale e punimit (pérfshiré pérzjerjen) né 23°C (73°F); shkurtuar né 20s né temperaturé orale 35°C (95°F)
*2 Koha minimale né té cilén materiali i regjistrimit té kafshimit duhet té jeté né njé gojé té mbyllur.

Té dhénat e treguara jané mbledhur nga njohurité tona mé té mira dhe bazohen né rezultatet e testeve té brendshme.

Dezinfektimi

Variotime Bite mund té trajtohet me njé solucion natriumi hipoklorit ujor (5.25% deri né 10 minuta®). Trajtimi nuk ndikon né sipérfagen ose pérmasat.
*DGZMK 3/93 V1.0)

Kur pérdorni solucioné té tjeré dezinfektues pér silikoné, ndigni udhézimet e prodhuesit pér dezinfektimin dhe pérdorimin.

Kushtet e ruajtjes
Mos e ruani sipér 25°C (77°F)! Mos e pérdorni pas datés té skadencés (shikoni informacionet né paketim).

Udhézimet e paralajmérimeve dhe sigurisé
Nése materiali bie né kontakt me syté, shpélajeni me shumé ujé pér disa minuta. Nése simptomat vazhdojné, konsultohuni me njé mjek.

Mos e thithni, hani ose gélltitni. Nése problemet me shéndetin shtohen pas thithjes té€ materialit t€ ngjeshjes, kontaktoni me njé mjek menjéheré. Né raste
té rralla, mund té shkaktohet edhe bllokim i zorréve. Konsultohuni me njé mjek menjéheré nése gélltitet produkti.

Mos lini mbetje té€ materialit né zgavrén e gojés.

Variotime Bite nuk duhet pérdorur pér ngjeshje té zakonshme pérderisa fortésia e tij e bén té véshtiré gé té higet nga goja. Mund té shkakohen hegje té
padéshiruara t& dhémbéve.

Personat tepér t& ndjeshém mund té kené reagime alergjike prej produktit.

Duhet pérdorur vetém nga personeli i kualifikuar dentar.

Data: 2013-07

Variotime Bite Navod na pouzitie @

Skenovatelny polyvinylsiloxan pre registraciu skusu, vyznacujuci sa vynikajucou tvrdostou a velmi kratkou dobou tuhnu-
tia v ustach.

Popis

Variotime Bite je polyvinylsiloxan s prie€nymi vdzbami vytvorenymi prisadou s velmi vysokou kone¢nou tvrdostou Shore D 40. Jeho povrchové viastnosti
a optimalizovana farba umozriuju, aby bol opticky zaznamenavany v systémoch CAD/CAM pre vytvorenie portrétu antagonistov. Variotime Bite je mozné
skenovat skenerom Kulzer a mnohymi dal$imi systémami CAD/CAM. Splna technické poziadavky stanovené normou DIN 13903.

Pouzitie

o Standardna registracia skusu v jeho koncovej polohe

e Zobrazenie antagonistov

* Pokrytie vidlic tvarového obluka

e Zakladny material pre registraciu pracovného konca ihly
¢ Vyroba malych modelovych segmentov

Navod na pouzitie

Pred pouzitim vizuélne skontrolujte, ¢i nedoslo k poskodeniu vyrobku. Poskodené vyrobky nepouzivajte. MieSacie hroty a hroty pre registraciu skusu st
len na jedno pouzitie. Predmety uréené pre jednorézové pouzitie musia byt po prvom pouziti okamzite zlikvidované, aby sa zabranilo prenosu infekcii.
Pred pripojenim mie$acieho hrotu vytlacte malé mnozstvo materidlu z 50 ml kartuSe. Po pouziti ponechajte miesaci hrot na kartusi ako uzaver. Tesne pred
dal$im pouzitim odstrarite mieSaci hrot a pripojte novy.

Ked'sa v latexovych rukaviciach dotykate materidlov pre registraciu skusu, ktoré st zalozené na polyvinylsiloxane, alebo ked'sa tieto materidly dostanu
do kontaktu s roztokmi pre retrakciu gingivy alebo Cerstvo zhotovenymi kompozitnymi vypliiami, méze to zmenit ich chovanie pri polymeracii.

Variotime Bite by sa mal pocas pouzivania prechovavat pri izbovej teplote 23°C (73°F). NizSie teploty, napriklad ak st materidly ulozené v chladnicke,
mozu predizit dobu spracovania, naopak vyssie teploty ju mozu skratit.

Tvrdené polyvinylsiloxany st chemicky rezistentné. Na oble€eni sa mézu vytvorit trvalé Skvrny, ak sa dostane do kontaktu s materialom, ktory nie je Uplne
vytvrdeny.

Variotime Bite sa pouziva so zelenym mieSacim hrotom (1:1). Je ho tiez mozné kombinovat s hrotom pre registraciu skusu.

Technické udaje

. Minimalna doba zdrzania

1 9

Farba ek s[;r)r:;c.:;)]vama v Ustachh*? Tvrdost HD Tvrdost Shore D iice=tShoicl
: [min:s]

Levandulova 0:30 0:30 78 40 294

*1 Celkova doba spracovania (vratane miesania) pri teplote 23°C (73°F); skratena na 20 s pri teplote v Ustach 35°C (95°F)
*2 Minimalna doba, pocas ktorej musi byt registracny materidl v zatvorenych tstach.

Uvedené udaje zodpovedaju naSmu najlepsiemu vedomiu a su zalozené na vysledkoch internych testov.

Dezinfekcia

Variotime Bite je mozné oSetrit vodnym roztokom chlérnanu sodného (5,25 % az po dobu 10 minut*). Toto oSetrenie nema vplyv na povrch ani rozmery.
“(DGZMK 3/93 V1.0)

Pri pouziti inych dezinfekénych roztokov vhodnych na silikény postupujte podla pokynov vyrobcu na dezinfekciu a spracovanie.

Podmienky skladovania
Skladuijte pri teplote do 25°C (77°F)! Nepouzivajte po uplynuti doby pouzitelnosti (pozri informacie na obale).

Varovanie a bezpeénostné pokyny

Ak material vnikne do o¢i, vyplachujte niekolko minut velkym mnozstvom vody. Ak priznaky pretrvavaju, vyhladajte lekarsku pomoc.

Nevdychuijte, neprehitajte ani nejedzte. Ak sa po zjedeni odtladkového materilu objavia zdravotné problémy, okamzite vyhladajte lekara. V zriedkavych
pripadoch mdze vzniknut ¢revna nepriechodnost. Ak ddéjde k vdychnutiu produktu, okamzite vyhladajte lekarsku pomoc.

Vo vestibule alebo v Ustnej dutine neponechavajte ziadny rezidualny material.

Variotime Bite by sa nemal pouzivat pre konvencné odtlacky, pretoze vdaka svojej vysokej konecnej tvrdosti je ho velmi tazké odstranit z ust. Moze to
mat za nasledok neziaduce extrakcie zubov.

U os6b trpiacich zvysSenou precitlivenostou méze dochadzat k alergickej reakcii na tento produkt.

Tento produkt je uréeny iba na pouzitie kvalifikovanym zubnym personalom.

Datum: 2013-07

Variotime Bite WHcTpyKuum 3a ynotpeba

MonuBuHUN cUNOKCaH 3a perucTpauus Ha 3axanka, cneyvanHo cb3fafeH 3a CUCTEMU C ONTUYHU Na3epu 3a pa3uuTaHe
Ha oTneYyaTbuuTe, USKJIIOYUTENIHA TBBPAOCT, MHOIMO KpaTbkK I'IpeCTOFI B yCTHaTa KyXuHa.

Onucanune

Variotime Bite e aauTBEH NONNBUHMN CUNOKCAH C MHOIO BUCOKa OKOHYaTenHa TBbpaocT (Shore D) 40. CeoiicTBaTa Ha MOBLPXHOCTTA My V1 ONTUMUPAHUAT
UBSIT AaBaT Bb3MOXHOCT 3a onTuyHo otyutaHe B CAD/CAM crcTemu ¢ Len n3obpaxeHune Ha aHTaroHncTuTe. Variotime Bite Moxe fa 6bae ckaHupaH B
Kulzer scanner n mHoro gpyrt CAD/CAM cuctemu. OTroBapsi Ha crneumudukaummte B DIN 13903.

MpunoxeHus

o CTaHaapTHa perucTpauust Ha 3axarnka B KpaiHa nosuums
® /306pakeHne Ha aHTaroHNcTn

* [MokprBaHe Ha OTMeYaTbYHN TBXNLN

o Knio4oB maTepunan 3a pernucrpauys Ha wudtose

* I3paGoTka Ha Masky MOLENHV CerMeHTU

WUHcTpykuum 3a ynotpeba

Mons, npoBepeTe Br3yanHo 3a noepeaa npeamn ynorpeda. He nsnonssante nospeaern npopyktu. Mixing tips u bite registration tips ca npegHasHavenmn
camo 3a efHOKpaTHa ynotpeba. 3a fja ce n3berHar KpbCTOCaHN UHGEKLMKM, apTUKynuTe 3a egHokpaTHa yrnoTpeba TpsioBa Aa ce U3XBbLPMSAT BepHara
cnep, kato 6bAaT N3nonssaHu.

M3acTuckaiiTe Manko KOMM4eCTBO martepuan oT 50-mununutpoBata KapTylua npeay fa nocTaBuTe cMecuTenHa kaHiona. Cnep yrnotpe6a nocraseTe
CcMecuTenHaTa kaHiona Bbpxy kapTyluaTa kaTo kanade. HenocpefctseHo npeav cneppalla yrotpe6a cBarneTe CMecuUTeNHaTa KaHtona 1 nocTaBeTe HoBa.
Korato maTepuiany 3a peructpauyisi Ha 3axarka Ha NoNMBMUHNI-CUNIOKCaH-OCHOBA MonajHaT B KOHTaKT C TAaTEKCOBU PbKaBUL, PETPAKLWOHHN pa3TBopK
VN MPecHU hoToMoNMMEPHU MIOM6M, ToBa MOXe [la NMoBMusie npoLeca Ha BTBbpAsiBaHe.

Variotime Bite Tpsi6Ba fa ce cbxpaHsiBa npw cTanHa TemnepaTtypa no speme Ha ynotpeba 23°C (73°F). lNMo-Hucku TemnepaTypu, Hanpumep npu
CbXpaHeHVe Ha MaTepuannTe B XIaAuiHuK, yabIKasaT BpeMeTo 3a 06paboTka, a No-BUCOKY TeMnepaTypy ro CKbCsiBaT.

BTBBPAEHN MOMMBUHU CUNOKCAHM Ca XUMUYECKMN YCTOMUMBY. KOHTaKT C HEHamb/HO BTBBbPAEH MaTepnan MoXe Aa A0oBeAe A0 TpaiiHi 3aMbpcsBaHus
Ha obneknoTo.

Variotime Bite e npurogeH 3a ynotpeba ¢ Mixing Tip green (1:1). BeamoxxHa e n kombuHauums ¢ Bite Registration Tip.

TexHuuecku AaHHU

Boeme 3a 06pa6oTka*’ MuHnmanHo Bpeme Ha
Ligat P [min'z] NpecTol B ycTHaTa KyxuHa *2 TebpaocT HD TebppocT Shore D | TBbppaocT Shore A
) [min:s]
CeeTtno nunas 0:30 0:30 78 40 =94

*1 O6uio Bpeme Ha 06paboTka (BKNOHYUTENHO BpeMeTo 3a cmecsaHe) npu 23°C (73°F); ckbeeHo ao 20s npu opanHa Temnepatypa 35°C (95°F)
*2 MuHMManHo Bpeme Ha NPecToll Ha PerncTPaUVoHHNA MaTepuan B 3aTBOPEHa YCTHa KyXuHa.

JapeHuTe aaHHM ca NpefocTaBeHn Cb3HATeNHO 1 OTFOBOPHO U 6a3upaT Ha (hypMeHn n3cneasaHns.

Ae3nHdekuns

Variotime Bite Moxe fja ce 06pa6oTsa ¢ BOAeH pa3TBop Ha HaTpues xunoxnopug, (5.25% po 10 muHyTi*). O6paboTkarta He BUsie Ha MOBbPXHOCTTA UK
N3MepeHusTa. *DGZMK 3/93 V1.0)

KoraTo nanonssate Apyrv1 Ae3nHdeKLMpaLy pa3TBopy, NMOAXOASLLM 3a CUMVKOHM, CNeaBaiiTe NHCTPYKLMNTE Ha NPOU3BOANTENS 3a Ae3WHMbeKLMS 1
obpaboTka.

YcnoBusi Ha CbxpaHeHue
He cbxpaHsiBaiiTe npu Temnepatypa Hag 25°C (77°F)! He usnonssaiite cnep n3tuyaHe Ha cpoka Ha rogHocCT (B MHgopMaLysita Ha onakoekara).

MpeaynpexxaeHnst 1 UHCTPYKLUM 3a 6e30NacHOCT

AKO MaTepuanbT nonagHe B KOHTaKT C O4UTe, U3MnakHeTe OGWHO C BOAA B MPOAB/DKEHME Ha HSKOMKO MUHYTW. KOHCynTupaiite ce ¢ nekap, ako
CUMMTOMUTE MPOABLIKAT.

He BAywBaiiTe v He nornbLuaiiTe. Mpu nNosisa Ha MEAULWMHCKY NPOGEMU Crief, NOMbLUAHe Ha OTrevaTbyeH MaTepuar, He3ab6aBHO NOTbPCETE MEAULIMHCKA
nomoLy. B pefku criydan Moxe fia ce Mony4n YpeBHa HEMPOXOAUMOCT. B ciyyail Ha BAVLIBaHE Ha NPOAYKTa, He3aGaBHO Ce KOHCYNTUpaiTe C nekap.
He ocTassiiTe ocTaTbLy OT MaTepuana B Cyfikyca Unu B ycTHaTa KyxuHa.

Variotime Bite He 61Ba fja ce 13non3Bsa 3a KOHBEHLYIOHAIHO B3MMaHe Ha OTrevaTbLy, MOHeXe BucokaTa My (rHanHa TBbPAOCT 3aTpyAHsIBa 3BaXKAaHETO
OT ycTHaTa KyxuHa. Moxe fja ce CTUrHe 1o HeXxenaHa ekCTpakLuus Ha 3b0u.

CBPbXHYBCTBUTENHU MHAVBUAM MOTaT Aa Pa3BUSIT anepruiHa peakLuyst KbM npogykTa.

3a ynotpe6a camo OT kBanMdUUMpaH nepcoHan B 06iacTra Ha cToMaTonorusTa.

Bepcusa: 2013-07

Variotime Bite Navodila za uporabo @

Polivinil siloksan, ki ga je mozno skenirati, za registracijo ugriza, odlicno trdoto, zelo kratek ¢as v ustih.

Opis

Variotime Bite je adicijsko premrezen polivinil siloksane z zelo visoko konéno trdoto 40 po Shore D. Povrsinske lastnosti in optimirana barva omogocajo
opti¢no registracijo v sistemih CAD/CAM za predstavitev antagonistov. Variotime Bite je mozno skenirati v skenerju Kulzer in $tevilnih drugih sistemih
CAD/CAM. Je v skladu s specifikacijami DIN 13903.

Uporaba

* Standardna registracija ugriza v konénem griznem polozaju
¢ Predstavitev antagonistov

* Oblaganje grizne Zlice

¢ Kljuéni material za igle registracijskih tock

® |zdelava majhnih segmentov modelov

Navodila za uporabo

Pred uporabo preglejte, ali je izdelek poskodovan. Poskodovanih izdelkov ne uporabljajte. Me$alne konice in registracijske konice so za enkratno upo-
rabo. Izdelke za enkratno uporabo je treba zavreci takoj po prvi uporabi, da se preprecijo navzkrizne okuzbe.

1z 50-ml kartuse iztisnite majhno koli¢ino materiala, preden pritrdite mesalno konico. Po uporabi pustite meSalno konico na kartusi, da je zaprta. Tik pred
naslednjo uporabo odstranite mesalno konico in pritrdite novo.

Ko se materiala za registracijo ugriza na osnovi polivinil siloksana dotaknete z rokavicami iz lateksa, retrakcijsko raztopino ali sveze vstavljeo kompozit-
nimi polnili, se lahko spremenijo lastnosti, povezane s strjevanjem.

Med uporabo shranjujte Variotime Bite pri sobni temperaturi 23°C (73°F). Nizje temperature, na primer ¢e materiale shranjujete v hladilniku, lahko podalj-
Sajo delovni ¢as, medtem ko ga lahko vi§je temperature skraj$ajo.

Strjeni polivinil siloksani so kemi¢no odporni. Obladila se lahko trajno umazejo, e sti¢ni material ni povsem strjen.

Variotime Bite se uporablja z zeleno mesalno konico (1:1). Kombinira se lahko tudi s konico za registracijo ugriza.

Tehni¢ni podatki

i Bag*l i &0 & ih*2
Barva Delovrn.cas NESGEE c:a.s pEsth Trdota HD Trdota Shore D Trdota Shore A
[min:s] [min:s]
Svetlo-vijoli¢na 0:30 0:30 78 40 =94

*1 Skupni delovni ¢as (vkljuéno z mesanjem) pri 23°C (73°F); skraj$an na 20 s pri ustni temperaturi 35°C (95°F)
*2 Najkraj$i Cas materiala za registracijo ugriza v zaprtih ustih.

Predstavljeni podatki so bili izdelani na podlagi nasega najbolj$ega znanja in temeljijo na rezultatih internih testov.

Razkuzevanje

Variotime Bite lahko obdelate z vodno raztopino natrijevega hipoklorita (5,25 % do 10 minut®). Obdelava ne vpliva na povrsino ali dimenzije.
*DGZMK 3/93 V1.0)

Pri uporabi drugih razkuzilnih raztopin, primernih za silikone, upostevajte izdelovalGeva navodila za razkuzevanje in obdelavo.

Pogoji shranjevanja
Ne shranjujte nad 25°C (77°F)! Ne uporabljajte po izteku datuma uporabe (glejte informacije na ovojnini).

Opozorila in previdnostni ukrepi

V primeru stika materiala z oémi jih nekaj minut spirajte z obilico vode. Ce se simptomi nadaljujejo, se posvetujte z zdravnikom.

Ne vdihujte, ne pogoltnite in ne zauzijte. Ce se po zauZitju vtisnega materiala pojavijo teZave, se takoj obrnite na zdravnika. V redkih primerih lahko pride
do blokade prebavil. Ce izdelek vdihnete, se takoj posvetujte z zdravnikom.

V sulkusu ali v ustni votlini ne puscajte ostankov materiala.

Variotime Bite ne uporabljajte za obi¢ajne odtise, saj ga je zaradi njegove visoke koncne trdote zelo tezko odstraniti iz ust. Ob tem se lahko nehote izpipa
kak zob.

Preobcutljive osebe lahko dozivijo alergijske reakcije na izdelek.

Uporaba je pridrzana usposobljenim zobozdravnikom.

Datum: 2013-07

Variotime Bite Odnyieg xpriong

AToTUTIWTIKG LAMIKO attd TtoAufBivudatdo§avn yia kataypadn SRgewg, vinAng okANPOTNTAG, HEIWHEVNG TIAPAHMOVIG GTO GTOMA.
Mepypadn

To Flexitime Bite eivat pia moAuBivuActAo&avn abpoloTikold TUTTIOU He OTauPOSETHOUG He TIOAD LPNAT TeAIKR okAnpotnTa 40 Shore D. Ot 1616TNTEG TNG
€TIPAVEIAG TOU Kal TO BEATIOTOTIOINPEVO XPWHA TOU ETUTPETIOVV TNV OTTTIKY Kataypadr Tou oe cuotrpata CAD/CAM yia Tnv armeikovion Twv avtaywyvi-
otwv. H odpwon tou Flexitime Bite pumtopei va yivel oto capwtr] tTng Kulzer kat oe ToAAd dAAa ovotrpata CAD/CAM. ZuppopdwveTal He TiG Tipodlaypadeg
Tou TtpotuTTou DIN 13903.

Xprioeig

o Tuttikég Kataypadeg dr&ewg otn BEon oUYKAELONG KATA TNV OTToiA TA TIPOCBLA SOVTIA GUYKAEIVOLV KATA HAKOG TWV KOTITIKWY XEINEWV.

® ATIEIKOVION QVTAYWVIOTWY

o EmikdAuyn Siokapiwv kataypadng dnewg

* Baolko LAIKO yla kataypadr) akpou Berdvag

o [Mapaywyr HIKPWV THNHATWY EKHAyeiwv

0dnyieg xpriong

Mpwv TN xprion, apakalovpe eAEYETE yia BAAPN emIBewPWVTAG TO OTITIKA. Mn xpnolpoTIoLEiTE TIPOIOVTA TTou £Xouv uTtooTel BAAPN. Ta dkpa avapigng Kat
Ta akpa kataypadns dnéewg mpoopifovtal yia pia poévo xprion. Ma tnv aroduyr Slactaupolpevwy AOIHWEEWY, Ta €idn TTou TTpoopifovTal yia pia povo
XProN TIPETIEL VA ATIOPPITITOVTAL APECWE PETA TNV TIPWTN XPHoN.

MpLv TNV TOTIOBETNON EVOG TIPOCTOHIOL AVAULENG TIIECTE Yia va ByAaAeTe Aiyo LAIKO aTto pia ¢puotyya Twv 50 ml. MeTda tn xprion adriote TO TIPOTTOUIO avAUIENG
WG TIWHA eTTavw otn $UoLyya. AUECWG TIPLV ATIO TNV ETIOPEVN XPrON adaPETTE TO TIPOCTOUIO AVAKIENG KAl TOTIOBETHOTE VEO TIPOOTOMIO AVAMIENG.

H emadn Twv LAKWY kataypadrig dnéewg Baong ToAuBvuAaihogavng pe yavtia arod AAte§, dlahpata anwbnong r veoeloaxdeioes epdpAagelg oLVBETIKNAG
pNTivng pTtopei va aANAgeL TNV oLPTIEPIPOPA TIOAVHEPIOHOU.

To Flexitime Bite 8a Ttpéret va xpnotpottoteital oe Beppokpacia dwpatiov 23°C (73°F). XapnAotepeg Beppokpacies, yla tapddelypa 0tav ta bAKA GuAdo-
oovTal 0TO PUYEID, UTIOPOLV VA TIAPATEIVOLV TOV XPOVO £pyaciag Kat UPNAOTEPES BEPUOKPATIEG UTIOPEL VA TOV PELWTOUV.

OL okAnpuVBEioeg TIOAUBIVUAGINOEAVEG EXOLV XNHIKF avToxr. Ta pouxa WTopEi va AeKIaaToOV povipa av €pBouv oe ertadr] He LAIKO TIoU eV €XEL TIOAUME-
ploTEl TIAAPWG.

To Flexitime Bite xpnolotoleital pe ipacivo akpo avapetgng (1:1). Mrmopei emiong va ouvduaotei pe To dkpo kataypadrg SHEewg.

Texvika otouxeia:

) Xpdvog epyaciag*! EAdxiotog xpévog ato otépa*? . Shore D Shore A
ReLid [min:s] [min:s] [FID) iRy oKAnpoTNTa oKANpPOTNTA
Aepavrtag 0:30 0:30 78 40 =94

*1 ZUVOAIKOG Xpovog epyaciag (cuptiepihapBavopévng Tne avapeleng) oe 23°C (73°F), Bpaxuvon oe 20s otn Beppokpacia Tou otépatog 35°C (95°F)
*2 EAAXL0TOG XPOVOG TTOU TO LAIKO Kataypadrc SHEEWG TIPETIEL va TIAPAUEIVEL OE €va KAEIOTO OTOHA.

Ta 6edopéva Trou Sivoupe Tapexovtal oOpdwva Pe Ta doa yvwpiCouvpe kal BacifovTatl oe armoTEAECHATA ECWTEPIKWY SOKIHWV.

AmoAvpaveon

To Flexitime Bite pmopei va urtoAnBei oe eneepyaaia pe v8ATIKO SIAALPA LTIOXAWPLWSOUG vaTpiou (5,25% yla éwg 10 Aerttd*). AuTh n eme€epyacia dev
ennpeadel Ty eridpavela n Tig dlaotdoelg.  (DGZMK 3/93 V1.0)

Kata m xprion dAMwv armoAupavTIKOV SIAAVPATWY KATAANAWY yla OMKOVEG, AKOAOLBROTE TIG 08NYyieq armoAlPAvonG Kal eTe§epyaciag Tou KATAOKELAOTH.

Zuvenkeg ¢poAagng
Mn ¢uAaooete oe Beppokpaaieg Trou vttepBaivouy Toug 25°C (77°F)! Mn xpnolpoTtoleite PETA TNV npepopnvia AREng (Seite Tig TTAnpodopieg aTn cuokev-
aoia).

Mpoeidomolnoelg kat odnyieg acpaieiag

Av TO UAIKO €pBEL O eTtadr Pe Ta pdTia oag, EETMAOVETE apéowg pe adpBoveg TToodTNTEG VEPOU yia APKETA AETTTA. AV TA CUPTITWHATA ETIUEVOLV, CUHBOL-
Aeuteite 1aTPd. Mnv €l0TIVEETE, KATATTIVETE 1} AQPBAVETE Sla TOU OTOHUATOG TO TIPOIOV. AV TIPOKUYOULV TIPOBAHATA LYEIAG HETA TNV KATATIOON TOU LAIKOU
aTroTOTIWONG, ETIKOIVWVAOTE AUECWG HE Evav LaTPd. e OTIAVIEG TIEPITTTWOELS, UTTOPEL va oLpBEL evTePIKN amtodpaln. ZupBouAeuTeite apéowg évav laTpod,
av oUHPEL ELOTTVON) TOU TIPOIOVTOG. MNV APrVETE TUXOV UTTOAELTIOHEVO LAIKO OTNV OUAOSOVTIKK OXIOHN 1) TN OTOUATIKY KOWNOTNTA.

To Flexitime Bite ev Ba TpéTel va XpnolPOTIoLETAL yIa TUTTIKA ATTOTUTIWHATA HLa TTIOU 1 LPNAT TEAIKT) TOU OKANPOTNTA Kablotd Suaxepr| TNV adaipear| Tou
ano To otdpa. Mropei va o8nyroel oe averiBLUNTEG EEAYWYEG.

YriepevaioBnta atopa eveExeTal va Ttapouotdoouy aAepyIKr avTibpaon oTo TIPoiov.

Oa TPETEL va xpnotdoTioleital HOVo aro EISIKEVPEVO 0SOVTIATPIKO TIPOOWTIIKO.

Huepopnvia teAevtaiag avabewpnong: 2013-07

Variotime Bite MNaipaanaHy HycKaynbiFbl @

Tictempi TYPaKTbIpy VI.IJiH XaHacynbl NONIMBUHUIT CUNTOKCaH, aca Xofapbl 6eKew:|,i|(, aybi3fa yctanaTtblH yaKbiTbl aca KbiCKa.

Cunatrama

Variotime Bite 6yiibiMbl — Gekingiri 40 6onFaH aca xofapsl weTki D Tipkeyi canbiHFaH KoCbIMLUANbIPAbI-aKac-KoCTbIPY NOMMBUHUN cunokcaH. OHbIH GeTiH-
[eri anpbIKWbINbIKTap MEeH ONTUMU3aLMSNaHbIN XakcapTbinFaH Tyci ockl ByiibiMabl keperap TicTepai 6eiiHeney ywiH CAD/CAM xyieciH KongaHybiH
MYMKiH eTegi. Variotime Bite OyiibiMbl Kulzer ckaHepimeH Hemece GipkaTtap 6ackaga CAD/CAM xyienepimeH GeiiHeneHin ckaHepre Tycipinyi MymkiH. Ocbl
6yvibiM DIN 13903 TananTapblHa cai kenegi.

KonpaHy

o LlleTki TicTem No3vuUMACLIHAA CTaHAAPT TiCTEM TypakTbIpy YLUiH
* Keperap aKTafbl TICTEPAIH KECKiHi

e TicTem awacbiHbIH abblHbl

® VIHe ylbIH TypaKTbIpy YLWiH HEri3ri apHanbl Matepuan

o LllafblH MOZENb CErMEHTTEpIH LubiFapy

KonpaHy Hyckaynbifbl

KonpaHy angbiHaH Oyiibimaa GyabinFaH xep GonFaH GonmaraHblH kapan Tekcepin anbiHbid. BysbinFaH GyiibiMaapabl konaaH6aHbi3. ApanacTbipy
Kannakwanapbl MeH TiCTeM TypakTaHAbIpy Kannaklanapbl Tek kaHa 6ip peT konaaHybl kepek. MHbekumus xyrbin keTyaiH anabiH any yuwiH, 6ip peT faHa
KonaaHbINaTbiH Kypandapabl, 6ip peT kongaHFaHHaH KeiliH Aepey TacTtay Kepek.

ApanacTbipy kannaklacbiH eHridy angbiHaa 50 Mn kapTpuapkaeri MatepuanaaH LWarbiH faHa MenLiepiH anbiHel3. KonaHraHHaH KewiH, ByiibiMAabl abblk
TypAe cakTay YLliH, apanacTblpy KannaklacblH kapTpumbkae kanTbipbiHbi3. Keneci pet konganyaslH Aepey anabiHaa, apanacTbipy kannaklachiH anbim,
XaHa kannakLwa eHrisiHis.

MonuBMHMN cuMoKkcaH HerisiHAe LWblFapbInFaH TiICTEM TypakTblpy MaTepuanjapbl NaTekc KorFanwanapbiMeH, TapTna epiTiHaepiMeH Hemece aHa
eHri3inreH Tic TonTbipManapbIMEH XaHachIn KETKEH xaraaiaa, 6ynbIMHbIH eMAiK biknarnb! e3repin KeTyi MyMKiH.

Variotime Bite GyiibiMbl kongaxraHaa yin xeinbinbik AeHreninae 6onybl kaxeT 23°C (73°F). OcblgaH ToeMeH Temnepartypa AeHreni, Mbicanbl My3aTkbiLuTa
cakTanfaHa, GYMMHbIH XXYMbIC YaKbITbIH YIFaNTbIMN, an OCblAaH Xofapbipak TemnepaTypa AeHreiti 6yNbiM )yYMbIC YaKbITbiH KbICKapTybl MYMKiH.
BekimaenreH nonuBMHWN CUIOKCaH XUMUAMbIK biknanFa kapcbl Typaael. Matepuan TonbifbiMeH GekiTinvereH xaraanfa kvimre TyckeH ByiibiM keTnen
Kanybl MyMKiH.

Variotime Bite 6y/bIMbIH acbin ApanacTbipy KannakiacsiMeH kongaHy mymkiH (1:1). On Tictem TypakTbipy KannakiwacbkiMeH KonaaHybl MyMKiH.

TexHUKanbIK ManimeTTep

- 1 *2

W RREC ya.Kb'TH Grkcad GOHF?H yaKet HD 6ekimainiri D 6ekimainiri Tiperi | A 6ekimginiri Tiperi
[MuH:C] [MuH:C]

NaBaHpa 0:30 0:30 78 40 >94

*1 23°C (73°F) XbInbinbIK AeHreniHae Kanmbl )KyMbIC yakbiTel (apacTbipMmanapbl kocnaraHaa) ; ayblaaarsl XKbinbinblk aeHreninge 35°C (95°F) 20c¢ fgeiiiH KbickapTbinags!
*2 TypakTbipy MaTepuanblH aybiaaa 6ony yiliH kepekTi MUHUManab! yakbIT.

BepinreH manivetTep Ginreximisre cai 6onbin, hpMambI3abIH ilLKi TECT HOTDKeNepi Heri3 peTiHae anbiHFaH.

[e3nHdekumanay

Variotime Bite GyiibiMbIH akBaHaTpuid rMnoxnopup, epitiHaiciveH eHaey MymkiH (5.25%Tik 10 MuHyTka AewiH*). ©OHOey apkbinbl GyibiMaapabiH YCTiHe
Hemece meniieprepiHe biknan etinvmenai. *(DGZMK 3/93 V1.0)

CunukoHaapFa NnamblkTel Backa Ae3vHdbekuuanay epiTiHainepiH KongaHFaHaa, LWbiFapylubinapabld GepinreH Ae3vHMEeKUUs xaHe KonaaHy Typanbl
HyCKkaynbIKTapblHa cail opekeT eTiHi3.

Cakray HyckaynbIKTapbl
Koinbineirsl 25°C (77°F) peHreviiHeH xofapblpak GonfaH sxepae caktamanbid! KonpaHy mepsimi GiTkeHHEH KeitiH konaaHGaHbI3 (kopaniwaaafbl
ManiMeTTepAi OKbIHpI3).

Kayincisaik xxaHe cakTaHabIpy Hyckaynapbl

Matepuan keagepiHisre Tvin kanfaH xarganga, GipHele MUHYT GOWbI XETKINIKTI CyMeH LwaibiHbi3. CuMmnTomaap ToKTanvaraH xaraanaa aspirepMeH
xabaprnacbiHbI3.

ByiibIMabl AEMMEH ilke TapTnaHbI3, XyTnaHbI3, XeMeHi3. bacTbipy MaTepuanb! XyTbinbin KanFaHHaH KeniH aeHcaynblkka 6annaHbICTbl KWbIHLbINLIKTap
nanpa GonfaHga, Aepey Typae AspirepmeH xabapnacbiHbid. Cupek xaraaiinapga, iw katybl nanga Gonybl MyMKiH. ByibiMabl AeMMeH iluke kapai
TapTbINbIN KanfaHga aepey Typae AspirepMeH xabapnacbiHpl3.

Kanablk MaTepuangapbiH caHplnaynapaa Hemece aybl3 YpTblHAA kanablpMaHbl3.

Variotime Bite ByiibiMbIH AaFAbINbl 6acTeipmanap yLwiH konaaH6aybl Aypbic, cebebi oHbIH WweTki GekiMainirii aybiaaaH kanTa keTipiy aca ayblp. HaTukeciHae
Tinemerex Tic TapTbINbIN KETYi MyMKiH Gonazsl.

Aca cesimTan agamaapaa 6yn GyiibiMFa kapcbl annepruanbik peakuusnapsl namnaa 6onysl MyMKiH.

Tek kaHa MaMarAaHFaH Tic Aapirepnep MeH nepcoHan apKbinbl KONgaHy YLUiH.

TekcepinreH kyHi: 2013-07

Variotime Bite WNHCTpYKUMS N0 NPUMEHEHUNIO

®C3 Ne 2011/10160 ot 23 anpens 2018
CKaHVIpyeMbIVI NMOJINBUHWUJICUITIOKCAH Ans perncrpauun npukyca, Bbicokas TBépAOCTb, O4yeHb Mmanoe Bpems npeﬁblsauuﬂ
BO PTYy.
Onucanune
Variotime Bite - aganTUBHbIN ceTHaTbIN NONVBUHUIICUNIOKCAH C O4EHb BbICOKO KOHEYHOM XECTKOCTbIo No LLiopy D = 40. CBoiicTBa ero NoBepxHOCTA 1
ONTUMU3MPOBAHHbIV LiBET MO3BOJISIIOT OCYLLUECTBISATL €ro OnTh4eckyto 3annchb B cuctembl CAD/CAM fans oTo6paXeHust MpoTUBOCTOSILLMX 3YGOB.
Variotime Bite MoxeT ckaHupoBaTbes B ckaHepe Kulzer n mHormx gpyrix cuctemax CAD/CAM. CooteeTcTByeT crieumdukaumsm DIN 13903.

MpumeHeHus

e CTaHpapTHas pernctpauus npukyca B KOHEHHOM MOSIOXKeHUN 3y60B
o OTo6parkeHne NPOTMBOCTOALLMX 3y6OB

 [MOKPbITVE NPUKYCHBIX BUMOK

¢ OCHOBHOW MaTepuwan Afis perncTpauyn Nrofb4aTbiM caMmonmcLem

© BbiNosHeHVe HEGOMbLUNX CErMEHTOB mogenn

WHCTPYKUMS MO NPUMEHEeHIo

Mepen, ncnonb3oBaHeM NPOBECTU BU3YyasbHbI KOHTPOSb HA HanM4ve NoBpexxaeHin. Ecnn npoaykT noBpexaéH, He ncrnons3osatb ero. CmelumBato-
LLMe HaKOHEYHWKI 1 PEerncTpUpyoLLe HakOHEYHIKY NpeaHasHa4YeHbl TONbKO st OAHOKPATHOrO NpUMeHeHNs. YTo6bl n36exxaTb NepekpecTHO UHeK-
Luu, NpeaHa3HaYeHHble 415 OHOPA30BOro NPUMEHEHNS NpeaMeTbl HaAeXUT BbiGpacbkiBaTk Cpasy >Xe Mocse NepBoro NCrMonb30BaHNS.

BbipasuTe HebGonblLoe Konn4ecTso MaTepuana 13 50 Mn KapTpuppka nepef yCTaHOBKOI CMeLIMBaloLLero HakoHeyHrKa. MNocne ucnonbsosaHns octa-
BUTb CMELLMBAIOLLMIA HAKOHEYHUK Ha KapTpuake B KadyecTse Npo6ku. HenocpeacTBeHHO nepea NpUMEHEHeM yaanuTe CMeLInBatoLLniA HAKOHEYHNK 1
YCTaHOBUTE HOBBbIN.

MaTtepuans! Ans pernctpaumumn Nprkyca Ha OCHOBE MOMIMBUHUICUIIOKCAHa MOTYT N3MEHUTb CBOW NapaMeTpbl CXBaTbIBaHWS gPU KOHTaKTe C IaTeKCHbIMM
nepyaTkamm, peTpPakLMOHHLIMU PACTBOPAMI U CBEXUMI KOMMO3UTHLIMU Miiom6amut.

Mpu Nnpumererun Variotime Bite fomkeH 6bITb koMHaTHON TemnepaTypbl 23°C (73°F). bonee HU3Kne TeMnepaTypbl, HaNPUMep, NPY XPaHeHnn MaTepu-
arnoB B XONoAUNbHIKE, MOTYT YBENMYUTL BpeMsi 06paboTku, a 6oree BbICOKMe TemMmnepaTyphbl - YMEHbLUNTb.

OTBEPX/AEHHBIN NONMBUHNNCUNOKCAH 06nafaeT XMMUYECKON YCTONYMBOCTLIO. [py CONMPYKOCHOBEHUN OfEXAbl C HE MOMHOCTLIO 3aTBEPAEBLUVIM MaTe-
puanom Ha Heli MOryT 06pa3oBaTbCsl CTONKME NATHA.

Variotime Bite npumeHsieTcst C 3enéHbIM CMeLLMBaIOLLIM HAKOHEYHNKOM (1:1). Takxxe MOXHO 1CMOMb30BaTh €ro BMECTE C HAaKOHEYHUKOM [N peructpa-
Luu npurkyca.

TexHuuveckune AaHHble

Bpems 06pa6oTku*’ WL EPERE) TBEPAOCTb NO TBéppocTb No
LiseT P p. npe6biBaHNs BO pTy*? Teéppoctb HD PA PA
[MuH:c] ) LLlopy D LLlopy A
[MuH:c]
NaBaHgoBbIN 0:30 0:30 78 40 >94

*1 O6Lee Bpemsi 06paboTKU (BKMlovas cmeluvsaHue) npu 23°C (73°F); ymeHbluaetcs fo 20 ¢ npu Temnepatype nonoctn pta 35°C (95°F)
*2 MuHUManbHoe Bpemsi, B TEYEHNE KOTOPOro MaTepuan AoMKeH HaXoAUTLCS B 3aKPLITONA MOOCTY pTa.

[MaHHble NpuBeaeHb! MCXOAA U3 BCEX AOCTYMHbIX HaM CBEAEHWIA 1 OCHOBaHbI Ha PesynbTaTax BHYTPEHHUX UCTbITaHNA.

Ae3unHdekums

Variotime Bite Mo>xxHo o6pabaTbiBaTb BOAHLIM PaCTBOPOM runoxsioputa Hatpus (5,25% He 6onee 10 muHyT*). O6paboTka He BIMSIET Ha CBONCTBA NoBeEpP-
XHOCTM 1 pasmepbl.  *(DGZMK 3/93 V1.0)

Mpwv ncnons3oBaHuK Apyrx Ae3nHMOULMPYIOLLNX PaCTBOPOB ANS CUNMKOHOB CReayiiTe UHCTPYKLMAM Npov3BoauTens no aeanHdekum n obpaboTke.

YcnoBusi xpaHeHus
XpaHuTb npu Temnepatype He Boiwe 25°C (77°F)! He ucnonb3osatb Nocne NCTEHYEHWsI CPOKa rOAHOCTU (CM. UH(OPMaLWIIO Ha YNaKoBKe).

Mepbl NPefoCTOPOXKHOCTU U TEXHMKA 6€30MacHOCTH

ﬂpm nonagaHuu B rnasa npomMbiBaTb HECKOSIbKO MUHYT 60MbLUVM KOJTMYECTBOM BOAbI. Ecnu cumnTombl He npoxoasT, OﬁpaTI/ITbCﬂ K Bpayy.

He BpbixaTb 1 He NpuHMMaTL BHYTPb. ECnn nocne npornartbiBaHns hOPMOBOYHOMO MaTepuana BO3HUKAIOT Xanobbl Ha 3[0pOBbe, He3aMeannTenbHO
06paTuTLCA K Bpayy. B peaknx cnyvasx MOXeT BO3HUKaTb HENPOXOAVMOCTbL KullevHuKa. [pu BabIxaHun Matepuana HeMefIeHHO 06paTuTLCs K Bpady.
He ocTaBnsatb vacTuubl maTepuana B 6op03,qe wnn pOTOBOI?I nonocTu.

He cnepyet ncnons3osarts Variotime Bite Ans n3rotoBneHns o6bI4HbIX CNEMNKOB, TaK Kak U3-3a BbICOKOW KOHEYHOIN TBEPAOCTN €ro 04eHb TPYAHO yaansTb
13 nonoctu pra. MoxeT NpousonTn cnyyanHoe yaaneHue 3y6os.

Yy nauveHToB C MOBbILLEHHOM YYBCTBUTENIbHOCTbIO MOXKET BO3HUKATL anneprnveckas peakunsa Ha NnpoaykKT.

Tonbko ans npod)eccmo»—iaanoro NpUMeHeHnsi B CTOMaToIornn.

[ata pepakuun fgokymeHnta: 2013-07



